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KRATKA NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE STAVBNEGA
POHISTVA MARLES (5.5.2023)

Ob nakupu stavbnega pohistva Marles
ste se odlocili, da bodo dajali vaSemu
domu obcutek topline in domacnosti
lesena okna in vrata. Les, kot osnovni
material, je eden najbolj zdravih
gradbenih materialov, saj je naravni
regulator notranjega ozracja, ker diha in
pomaga pri prezracevanju, stabilizira
vlaznost, filtrira in Cisti zrak. Je topel na
dotik in dusi zvok.
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Stavbno pohistvo je izdelano z vrhunskim znanjem, najnovejSo tehnologijo in visoko kvaliteto.

Navodilo za uporabo in vzdrzevanje so del sploSnih prodajnih pogojev. Pridruzujemo si pravico do sprememb detajlov, tehnologije in
izvedbe. Fotografije in skice so simbolicne. Dopus€¢amo moznost napak v tekstu.

Ozemeljsko obmocje veljavnosti: Republika Slovenija.

1. OPOZORILA

1.1. Splosna navodila

Vsi stavbni izdelki Marlesa so visoko kvalitetni. Z namenom ohranjanja kvalitete, trajnosti in
brezhibnosti delovanja izdelkov ter zaScite ljudi pred poskodbami moramo dosledno upostevati vsa
navodila v tem priro€niku. Nasprotno ravnanje in neupo$tevanje navodil lahko privede do trajnih
poskodb izdelkov, povzroditev poskodb ljudi ter neveljavnosti garancije.

1.2. Upostevajte spodnja opozorila
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Prepreciti moramo skladis¢enje izdelkov v objektih, kjer je vlaga v zraku vecja od 55%. V
nasprotnem primeru lahko pride do nabrekanja lesenih delov, izkrivljanja in

preoblikovanja vgradnih elementov, poskodb na barvi, poskodb na okovju, zaradi
korozije, ter tvorbe plesni.

V toku gradnje moramo prepreciti mehanske, klimatske ter kemicne vplive, ki bi lahko
poskodovali izdelke. Pred omenjenimi vplivi je potrebno izdelke ustrezno zascititi.

Zascitni material (npr. trakovi, folija, distancniki) morajo biti zdruZljivi z materiali
narejenih izdelkov in morajo biti lahko odstranljivi.

V primeru odprtih oken ali vrat moramo paziti, da ne pride do okles¢enja posameznih
delov telesa med okvirjem in krilom oken ter s tem do telesnih poskodb.

V primeru odprtega okna nevarnost padca skozi okno, predvsem v domovih z majhnimi
otroki. V izogib temu priporo¢amo vgradnjo pololive z zaklepanjem.

Nevarnost poskodb v primeru so¢asno odprtega okenskega krila in delovanja vetra ali
prepiha. V vetrovnem vremenu morajo biti okna zaprta in zapahnjena.

Prepreciti moramo, da bi krila oken nekontrolirano nihala (npr. zaradi vetra). V
nasprotnem primeru lahko pride do poskodbe okovja, elementov okvirja oz. drugih
delov okna in vrat.

Ob pihanju vetra s hitrostjo ve¢ kot 60 km/h morajo biti rolete in Zaluzije spravljene v
poloZaj neuporabe (v zascitni omarici), polkna povsem zaprta in zapahnjena, saj lahko v
nasprotnem primeru pride do trainih poskodb izdelkov.
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Dodatna obremenitev okenskih kril lahko privede do trajnih poskodb oken.

Paziti moramo, da ob zapiranju okna, med krilom in okvirjem ni ovir.

Obicajna stekla niso odporna proti vlomu, razbitju ter niso dodatno protipozarno
zas€itena.

Obicajno steklo se lahko hitro razbije. Ob razbitju, nastanejo ostri srpicasti deli, ki
lahko povzrocijo hude telesne poskodbe.

Odprtain priprta okna in vrata po vertikalni ali horizontalni osi ne izpolnjuje zahtev
o vodotesnosti, zvocni in toplotni izolaciji ter zasciti proti viomom.

Potrebno je redno preverjanje pravilne nastavitve in obrabe glavnih delov okovija.
V primeru razrahljanja posameznih delov okovja je potrebno vijake ponovno
privijaciti oziroma zamenjati.

Z zaprtimi okni ne doseZemo potrebne menjave zraka, ki bi bila optimalna za
pocutje Cloveka. Ustrezno zracnost prostora doseiemo samo z rednim
prezracevanjem.

Ce so povrsine izdelkov kljub zas¢iti umazane, zaradi zidarskih ali pleskarskih del,
je potrebno povrsine ¢im prej ocistiti z neagresivnimi Cistilnimi sredstvi.

Redno moramo preverjati kakovost traku za upravljanje rolet, da ne pride do
nepredvidenega spusta in poskodb rolet.

V primeru, da je sistem odpiranja vrat z gumijastim zaticem v tleh, mora biti slednji

montiran v legi na sredini odprtih vrat. Gumijasti zati¢ $¢iti vrata pred udarcem v
bliznje stene ali pohistvo. Pravilna lega zati¢a preprecuje poskodbe na objektu.
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2. UPORABA IZDELKOQV
2.1. Oknain balkonska vrata — odpiranje in zapiranje

Vecino oken Marles ima vgrajeno okovje (pololivo ter pripadajoe mehanizme), ki omogocajo tri
razlicne polozaje okna:

Ce je pololiva (kljuka) obrnjena navzdol, je okno
I zaprto in zapahnjeno.

Ce je pololiva (kljuka) v vodoravnem polozaju lahko
okno odpremo po vertikalni osi.

Ce je pololiva (kljuka) obrnjena navzgor je okno
odprto po horizontalni osi (kip).

Ze standardno okno ima vgrajeno
varovalko (nivojno varovalo), ki
preprecuje sofasno odpiranje okna
po vertikalni in horizontalni osi.
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Pri dvokrilnem oknu brez vmesnega pokoncnika,
prvo krilo (krilo s pololivo) odpremo po zgoraj
opisanem postopku. Drugo krilo okna (krilo brez
pololive) pa se odpre s potegom centralne rocice
okovja v notranjost prostora. Da lahko odpremo
drugo krilo okna, mora biti prvo krilo prej odprto.

Kadar pa je dvokrilno okno nizke viSine ali pa
posebna zahteva pri naroCilu, sta namesto
centralne rocke vgrajena robna zapaha. Drugo krilo
okna (krilo brez pololive) pa se odpre s potegom
robnih zapahov zgoraj in spodaj v notranjost
prostora. Da lahko odpremo drugo krilo okna, mora

odprto zaprto

2.2. Panoramske stene — odpiranje in zapiranje

2.2.1. Zgibna (harmonika) balkonska vrata

Posluzevanje kot pri vrtljivi in vrtljivo-nagibni izvedbi:

zgibno zgibno
kilo

@ Preden se lahko prehodno krilo odpre, mora biti pololiva
(kljuka) v odprtem poloZaju (polozaj 2).

® Pred odpiranjem zgibnih kril pa morajo biti vse pololive
(kljuke) v polozaju 3 (navzgor)
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2.2.2. Nagibno drsna vrata (PSK)

Da se krilo postavi v nagibni oz. drsni poloZaj, mora biti
kljuka v vodoravnem poloZaju. V tem polozaju se krilo
lahko nagiba, vendar se Se ne more premakniti (drseti),
saj je spodaj Se zapahnjeno. Da bi lahko krilo odprli, se
mora kljuka potisniti navzgor. Drsno krilo se postavi
vzporedno na okvir in se sedaj lahko premika (drsi).

drsno krilo . - v . .
Krilo zopet zapremo z navpié¢nim poloZajem kljuke.

zapahnjeno

il
| 2 PoloZaj kljuke 1: krilo je zaprto in
|
\
]

Polozaj kljuke 2: krilo je v nagibnem

poloZaju

Polozaj kljuke 3: s pritiskom kljuke

navzgor se krilo spodaj odpahne,
kljuka gre nazaj v polozaj 2

Polozaj kljuke 4: drsna funkcija krila

f\\\;é je sedaj omogocena

Axd

[

2.2.3. Dvizno - drsna vrata (HS)

Da bi lahko odprli drsno krilo, obrnite

kljuko za 180° (navzdol). S tem se krilo

privzdigne in lahko premika oz. odpira.
kljuka Z zasukom kljuke nazaj v prvotni
4—l | polozZaj (navzgor) se lahko krilo fiksira
(ne zapahne!) v poljubnem poloZaju.

fiksni del dvizno pomi¢no
krilo
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Polozaj kljuke 1: krilo je zaprto in zapahnjeno
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Polozaj kljuke 2: krilo se privzdigne in je pripravljeno za

® @ ﬂ - premikanje
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3. NASTAVITVENA DELA

Potrebno je paziti, da se nastavitvene mozZnosti uporabljajo le do meje, ki 3¢ omogo&a normalno
posluzevanje in da pri tem ni zmanjSana funkcija elementov! ManjSe nastavitvene posege lahko
opravite sami. Za zahtevnej$e nastavitve pokli¢ite nado servisno sluzbo, ki bo strokovno in kakovostno
opravila nastavitvena dela.

3.1. Namesc¢€anje in snemanje okenskega krila

Namestitev okenskega krila

a. Zatic Skarjastega leZzaja
vstavite pri Oo ali 600 odprte

pozicije;
b. Upostevajte postavitev puse
pri vstavljanju v Skarjasti lezaj

— zgornja in spodnja pusa
morata biti vzporedno.

Snemanje okenskega krila

Okensko krilo snemite Y,
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3.2. Nastavitev nastavljivih delov okovja
3.2.1. Skarje

Mastavitev pritiska na fesnilo Stranska nastavitev

3.2.2. Skarje za polkrozno okno in $karjasti lezaj za polkrozno okno

Mastavitev pritiska na fesnilo Stranska nastavitey

3.2.3. Zaporni element


https://marles-okna.com/

5 Marles PSP d.o.o.
marles”  pogveikas

O |/< N/A v ﬁ?tgg:;?nd;ﬁ:l;?okna.com

Mastavitev pritiska na fesnilo MNastavitew

3.2.4. Kotni tec¢aj

Viginska nastavitlev u Mastavitev pritiska na tesnilo
14

—_—

3.2.5. Kotni lezaj

Stranska nastavitey
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3.2.6. Vratni zaskoénik

0« &

Vitinska nastavitev

2

3.2.7. Privzdigovalec krila z zaporo upravljanja

Wiginska nastavitev

Visinska nastaviley

Privzdigovalec za polkrozna
okna

3.2.8. Lezaj nagibnega okna
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Mastavitev pritiska na fesnilo

4. CISCENJE, NEGA IN VZDRZEVANJE

4.1. Lesene povrSine
4.1.1. Splosno

Les je naraven material, je porozen in kot tak obcCutljiv na delovanje
vlage. Propadanje povrSine lesa, posebno pri oknih in vratih, ki so
izpostavljena izmenicnemu delovanju sonca, dezja in mraza,
poskuSamo prepreciti tako, da na les nanesemo zasc€itne premaze.
VaSa okna in vrata so osnovno zaScitena z okolju prijaznim
impregnacijskim sredstvom za kemi¢no za&Cito lesa in nato Se z
lazurnim (struktura lesa je pod premazom vidna) ali pokrivnim
premazom (lesna struktura pod premazom ni vidna) v barvnem tonu, ki

ste ga izbrali.

Barva povrsine oken in vrat se pri lazurni obdelavi lahko na dolo€enih delih nekoliko razlikuje zaradi
naravnih lastnosti lesa, ki ne vpija premazov enakomerno in nima enake barve oziroma strukture po
celotni povrsini. Zaradi istih razlogov lahko pride tudi do manjSih odstopanj v primerjavi z vzoréno
barvno karto.
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Trajnost premaza in s tem povezana dolzina vzdrzevalnih intervalov (od
zadnjega do naslednjega obnavljanja premazovanja) je odvisha od vrste
dejavnikov kot so vrsta lesa, nacin obdelave, predvsem pa razlicna
izpostavljenost vremenskim vplivom na kar vplivajo velikost napus¢a, nacin
vgradnje okna, visine stavbe in klimatskih pogoiji.

Cimbolj proti jugu ali jugozahodu je les obrnjen, &mmanj je z nadstre$kom
\ za$citen pred dezZjem in bolj kot je horizontalna njegova povr$ina, toliko bolj je
les izpostavljen in manjasa bo premaz zdrzal. Potrebni vzdrzevalni intervali
pa bodo krajsi. Na ¢as obnavljanja vplivajo tudi barvni odtenki lazure.

POMEMBNO OPOZORILO!

Okna morajo biti vgrajena strokovno in pravilno, v skladu z
veljavnimi gradbenimi predpisi in smernicami.

Pri vgradnji premaz ne smemo poSkodovati. Za za$¢ito premaza
pred umazanijo pri izvajanju sliko pleskarskih del obvezno
uporabite zascitne trakove, ki ne poskodujejo akrilnih premazov in
so vremensko obstojni (odporni na UV in visoke temperature).

Pred uporabo preverite navodila proizvajalca traku. Zelo
pomemben je podatek: po kolikem €asu je trak nujno potrebno
odstraniti!

Morebitne poSkodbe, ki nastanejo med vgrajevanjem stavbnega pohistva na zas¢ithnem premazu
med pleskanjem fasade ali drugih gradbenih delih okrog hiSe in na hisi, je potrebno nemudoma
sanirati.

4.1.2.Trajnost premazov je odvisna od pravilne nege in rednega ter pravo€asnega vzdrzevanja:
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Nega povrsine premaza:

Pri ¢iS€enju  Oken (okvir in steklo) ne
uporabljajte agresivnih ali abrazivnih istilnih
sredstev. Pogosto zadostuje topla voda z
dodatkom univerzalnega sredstva za
pomivanje lesenega pohiStva oziroma
sredstva za pomivanje stekel.  Trajnost
premaza na lesenih delih okna lahko
podaljSate z uporabo priloZenega
negovalnega mleka. Dvakrat do trikrat na
leto ga nanesite s krpo na lesene elemente.
Negovalno mleko tvori na povrsini premaza
tanek, prozoren za&¢itni sloj.

Pravilno negovano in vzdrzevano stavbno pohistvo je okras naSega doma in ima neomejeno zivljenjsko dobo.

4.1.3. Vzdrzevalno pleskanje

Najvedji sovraznik lesa je voda. Ta lahko prodre v les skozi poSkodbe premaza in ga navlazi. Vlazen
les nabreka, obenem pa ustvarja ugodne razmere za razvoj gliv. Zaradi nabrekanja lesa ob vlaZenju
in kréenja ob sudenju lesa lahko pride do razpoke premaza. Ce razpoke pravo&asno ne popravimo,
se bo premaz okoli poSkodbe kmalu zacel lusCiti. NezasSciten les bodo razgrajevali UV Zarki in ez
¢as ga bodo kljub biocidni zasciti napadle glive.

Da bi to preprecili priporoamo, da lesene elemente vsa;j
enkrat na leto pregledate in popravite tudi zelo majhne
razpoke, ki so nastale zaradi fizicnih poskodb, toce,
delovanja lesa in vode. PoSkodovane dele najprej
obrusite, odpraSite in nato premazite z zaScitnim
premazom, Ki je priloZen v servis paketu in ste ga dobili ob
nakupu oken, vrat. Preden se lotite barvanja, se
prepriajte, da je les, ki ga boste barvali suh.

LuS&enje premaza na lesenem oknu, ki ni bil pravilno vzdrzevan.
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POZOR!

Pri  pokrivnin  barvah propadanja
premaza ne opazimo zlahka. Vidimo le
koncni efekt — luS€enje ali trohnenje
lesa pod premazom.

|
N

4.1.4. Obnova premaza

Preglednica — razvrstitev premaznih sistemov glede pri¢akovanih vzdrzevalnih intervalov

1

Zascita povriine Lazurni premazi Prekrivni premazi
Vrste lesa Les iglavcev ‘) Trdi les Les iglavcev ‘) Trdi les
5 . \Visoka vsebnost| Nizka vsebnost Visoka vsebnost| Nizka vsebnost
Obremenitev Barvni odtenek 2 3 2 3
smole ~) smale ) smole ) smole 7)
Posredni Brez omejitve 6 let 6 let 8 let 8 let 8 let 10 let
vremenski vplivi
Svetel p D 5 let 6 let 8 let
Obit ajni neposredni Povpreen 2 leti 3 leta 4leta 5 let 6 let 8 let
vremenski vplivi
Temen 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let 8 let
Svetel p D 4 leta 5 let 5 let
Ekstremni ne‘:‘pos_re_dnl Povpreten p 0 pt] 3 leta 3 leta 4 leta 5 let
vremenski vplivi
Temen p 0 3 leta i i 4 leta 5 let

Ne glede na povrsinki premaz, vendar s povecanim tveganjem v primeru temnejSih premazov, je pri

uporabi smolnatega lesa, tj. skoraj vsega lesa iglavcev in tudi nekaterih vrst trdega lesa, skoraj

neizogibno tveganje uhajanja manjSe koli¢ine smole. ManjSa koli¢ina uhajajoe smole je naravni pojav

in ne predstavlja napake.
2 na primer bor, macesen
3 na primer smreka, ¢uga
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‘ Najbolje je, da premaz obnovite Se preden se
zacne |usciti. Povrsino najprej lahno obrusite s
finim brusnim papirjem granulacije 180 - 240 do
zdrave Cvrste podlage in odpraSite. Odprte
vogalne spoje in razpoke na lesu zapolnite s
polnilom. Nato les premazite z impregnacijskim
sredstvom za kemijsko zaScito lesa. Tako je
les pripravljen na nov osvezilni nanos. Celotne
zunanje povrsine popleskajte s premazom za
zaScCito stavbnega pohistva.

-
A

Ob nakupu premazov zahtevajte navodila za
uporabo proizvajalca barve in se po njih tudi
ravnajte.

€

=
VARUJMO NASE OKOLJE!

Priporoéamo, da za obnavljanje premaza uporabljate zasc¢itne premaze, ki imajo kot

osnovno topilo vodo in so ekolosko ugodni. Premazi se odlikujejo po izredni zas¢iti in
odpornosti proti vremenskim vplivom, po obstojnosti nians ter hitrem susenju!

Ostanki barve in ostalih kemikalij ne sodijo v odtoke. To so posebni odpadki in jih morate
strokovno odstraniti. Obcasno tecejo akcije zbiranja posebnih odpadkov na posebnih
zbirnih mestih. kier lahko odlozite nosebne odonadke

4.2. Povrsine iz aluminija

4.4.1. Splosno
Ce ni poznano delovanje gistiinega sredstva, ga je potrebno pred uporabo preizkusiti.

Pomembno! Povrsine, ki jih Zelimo oCistiti je potrebno Cistiti s €¢im bolj blagimi sredstvi in jih na to
izdatno izprati z vodo, da ne ostanejo na povrsini soli ali kisline, ki bi lahko povzrocile korozijo.

4.4.2. Primerni proizvodi

1. Nevtralna distilna sredstva na vodni osnovi ali sintetiCna Cistilna sredstva in detergenti so
primerni za odstranitev umazanije, ki se 8e ni sprijela s povrsino. Priporo€amo nas
AltoNova, aluminijsko sredstvo za vzdrzevanje. KR 02
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2. Za odstranitev umazanije gradbenih ostankov (cementno mleko ali ostanki apna) se smejo
uporabiti lahke kisline, sredstva na vodni osnovi — npr. jedilni kis razred€en v razmerju 1 :
1, €e je umazanija vecja lahko tudi nerazredcen.

Vv v Vv v

3. Lahka alkalna sredstva za Cis€enje na vodni osnovi, so primerna za Cis€enje, Ce se drzite
navodil za uporabo.
Sicer pa morajo Cistilna sredstva odgovarjati okoljevarstvenim predpisom.

Da bi preprecili poSkodbe na strukturiranih povrsinah, jih lahko ¢istimo samo z milnico ali

razredéenim jedilnim kisom (1: 1 zvodo ). Uporaba vseh vrst sredstev za €iS€enje in poliranje
je prepovedana in lahko vodi k poSkodbam povrsine.

4.4.3. Neprimerni proizvodi

1. Mocne kisline, €istila na vodni osnovi: Pri uporabi ocetne kisline, oksalne kisline fosforne
kisline, koncentracija ne sme biti vecja kot 0,5 %. Ostale kisline kot: solna kislina, zveplena
kislina itd. so v kakrsni koli koncentraciji neprimerne.

2. Moc¢no alkalne Cdistilna sredstva na vodni osnovi: Ta sredstva so nasploh za cisCenje
prasno lakiranih povrsin neprimerna.

3. Topilna Cistila esteri, ketoni ( npr. aceton), glykoli, benzini, razred¢ila ( npr. nitro razredgcilo),
klorovodiki so neprimerni.

Ta priporo€ila odgovarjajo danasnjemu sploSnemu vedeniju in niso pravno obvezujoca. V slu¢aju

dvoma je potrebno narediti preizkus.

4.3. Steklene povrsine

4.3.1. Splosno

Steklo kot gradbeni element, je izpostavljeno naravnim in gradbenim pogojenim virom umazanije. V
kolikor se steklo Cisti strokovno in v rednih ¢asovnih intervalih, umazanija ne predstavlja nikakrdnega
problema. Ob doloCenih €asovnih, klimatskih, lokacijskih in gradbenih pogojih, lahko pride do ob&utnih
fizikalnih in kemijskih nalaganj umazanij na steklo. V teh primerih je strokovno opravljeno Cis¢enje Se
posebej pomembno.

4.3.1. Ciséenje stekel

Ta navodila veljajo za vsa gradbena stekla. Pri €iS¢enju stekla vedno uporabimo dosti, kar se da Ciste
vode. S tem se izognemo praskam na steklu, ki bi jih lahko povzrocili drobnozrnati delci umazanije.
Za CisCenje stekla lahko uporabljamo Ciste in mehke gobe, usnjene krpe ali gumijaste brisale brez
vsebnosti silikona. V kolikor je na steklu mas€oba ali ostanki tesnilnih sredstev, je le te mogoce
odstraniti z uporabo obigajnih komercialnih &istil za steklo. Cistila kot so $pirit ali isopropanol se
pogojno lahko uporabljajo za ¢iS¢enje, vendar ne smejo priti v kontakt s tesnilnimi materiali (tesnilne
gume, silikonske fuge) in aluminijastimi letvami ter inox okovjem. Ne smemo pa uporabljati kemi¢nih

Cistilnih sredstev, ki vsebujejo alkalne luge, kisline in fluoride.

Pomembno! je, da ne uporabljamo pripomockov kot so britvice, nozi, strgala ali drugi ostri
kovinski predmeti, ki bi lahko povzrogili vidne praske ali raze na steklu.
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Dodatno: PovrSina stekla je lahko neenakomerno omocena, kar je lahko posledica odtisov nalepk,
valjev, prstnih odtisov, ostankov tesnil, ali vplivov okolja. Ti pojavi so vidni le ko je steklo mokro, se

viv v

pravi tudi pri Cis€enju stekla.

4.3.2. Ciséenje stekel z nanosi

Stekla z nanosi so izdelana s posebnimi tehnoloskimi postopki ter imajo na zunaniji strani posebne

nanose. Pri €iS€enju teh stekel moramo biti Se posebej previdni in pozorni, poSkodbe so Se posebej
vidne in povzrocajo motnje v delovanju nanosa. Pri steklih z nanosi na zunanji strani je v nekaterih

primerih potrebno upostevati dodatne proizvajalCeve napotke za €iS€enje teh stekel.

4.4. Nega tesnil

Tesnila so sestavljena iz visokokvalitetnih in izbranih materialov. So odporna na vremenske, UV in
ozonske vplive. Pri pravilni strokovni namestitvi tesnila normalno ne potrebujejo nikakrSne nege.

Tesnila se po potrebi lahko o isti z obi¢ajnimi gospodinjskimi Cistili.
Ne uporabljajte organskih topil!
Tesnila se ne sme prebarvati.

V primeru renovacije lesenih oken, se mora tesnilo sneti (razstaviti) in oprati v blagi milnici. Po tem ko
so okna popolnoma suha lahko tesnilo zopet vgradimo v okna.

Talna vratna tesnila mehansko ne potrebujejo vzdrZzevanja, potrebno je le vzdrZzevanje v smislu
odstranjevanja vecjih necisto€, kar bi v nasprotnem lahko vodilo v blokado tesnila v zunanjem U —
utoru.

S takim ravnanjem bodo tesnila Se leta dolgo ohranjala njihove funkcije.

4.5. Nega okovja

Pri okovju redno preverjamo njegovo pravilno lego, pritrjenost in obrabo. Razrahljane dele ponovno
privijemo, obrabljene dele zamenjamo. Enkrat letno je potrebno vse pregibne dele okovja namazati
S strojnim oljem.
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Paziti moramo, da okovje med C&iS¢enjem ostalih
- delov okna ne pride v stik s korozivnimi Cistili.

4.6. Nega pololiv in kljuk

Vsi izdelki so izdelani s kakovostno povrsinsko zasc¢ito oziroma obdelavo. Tako so garniture pololiv in
kljuk idealne za priobalna obmocja kot tudi za obmocja ki so zelo obiskana, kot so npr. javne zgradbe,
trgovine in hoteli.

Umazanijo lahko odstranite z vodo in mehko krpo. Uporaba ostrih Cistil ali kemi€nih sredstev je
prepovedana. Garniture zato ne potrebujejo posebne nege.
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